
 
 

 

LEIMHOLZ BEHANDLUNG 

 
 
 
 
 

 
 

 
Es handelt sich um ein Halbfertigprodukt, kein Fertigprodukt, bei 
dem die folgenden Grundsätze zu beachten sind: 

 

• im Falle einer Oberflächenbehandlung müssen beide 
Seiten mit der gleichen Beschichtung und der gleichen 
Anzahl von Schichten behandelt werden 

• den Kontakt mit der örtlichen Wärmequelle einschränken 

• nicht einer Luftfeuchtigkeit von über 60% aussetzen 

• nicht Wasser aussetzen 

die Maßabweichung mit einer Toleranz von 2 % innerhalb 
der vorgeschriebenen Norm liegt 

Die Nichtbeachtung dieser Richtlinien kann zu einer 
Verformung der Platte führen! 


